
Para los profesores                        Hagamos el reciclaje azul 

Modulo 2
Objetivo: extracción de los iones metálicos del agua 

Recuperar iones metálicos de diferentes soluciones utilizando el Azul de Prusia

Necesario

*Para la preparación de la solución es necesario utilizar sales solubles de los metales que se van a testar.

Los símbolos de peligro varían en función de las sales utilizadas, por lo que hay que prestar atención a lo 
que hay sobra el contenedor y seguir las indicaciones de seguridad sobre la etiqueta.

LISTA DE LOS MATERIALES Y DE LOS INSTRUMENTOS

 probetas 
 toallas de papel
 pipeta pasteur 
 solución de cobre (II) 0.05M
 solución de cobalto (II) 0.05M
 solución de manganeso (II) 0.05M
 solución de hexacianoferrato
 Azul de Prusia
 mecha de algodón 

Es posible utilizar otras soluciones de iones metálicos para ver si el experimento tiene éxito también
con esos iones.

Reagenti Formula Cantidad  (g) or
Concentraciòn 

(M)
Solution of Copper (II) Cu2+ * 0.05 M in Cu2+

Solution of Cobalt (II) Co2+ * 0.05 M in Co2+

Solution of
Manganese (II)

Mn2+ * 0.05 M in Mn2+

Solution of
Hexacyanoferrate

K₄[Fe(CN)₆] · 3H₂O 1.0 g in 10 ml of
distilled water

Prussian blue Fe₄[Fe(CN)₆]₃ None solid
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PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO 

 poner la mecha de algodón en la pipeta pasteur 
 rellenar la pipeta con el Azul de Prusia y agua, hasta que llegue a 1/3 de su volumen, para obtener

una columna bien llenada 
 dejar caer unas gotas 
 añadir la solución en la que están los iones metálicos 
 poner las toallas de papel (empapado con el hexacianoferrato) debajo de las pipetas 
 observar la reacción entre las gotas que han caído de la pipeta y el hexacianoferrato

INFORMACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES 

K₄[Fe(CN)₆] formula tiene un duradero efecto nocivo sobre la vida acuática, y no tiene
que ser esparcido en el medioambiente.

Para más informaciones leer el folleto pertinente de los datos de seguridad 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes pueden observar que la solución tratada se ha vuelto transparente, lo que significa que ha
perdido los iones metálicos. Por eso:

 los CRM que no han sido tratados con el Azul de Prusia cambian de color cuando caen sobre las
toallas de papel empapadas con el hexacianoferrato

 los CRM que han sido tratados con el Azul de Prusia no cambian de color cuando llegan a contacto
con la ya mencionadas toallas de papel

 eso prueba que el Azul de Prusia puede absorber los CRM de las soluciones


