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1. Modul

Cél: A berlini kék szintetizalasa

Szukséges anyagok és eszk6zok

Mennyiség (g)

Reagensek vagy
koncentracié (M)
Hexaciano-ferrat- K4[Fe(CN)s]:3H,0 1.0g 10 ml

trihidrat desztillalt vizben

Vas-klorid- FeCls - 6H,0 2.6 g10ml

hexahidrat desztillélt vizben

Anyagok és eszkozok listaja

o 4 f6z6pohar

e (iveg kevergpalca

e magneses keverd flit6lappal
e keverdrud

e mi(ianyag spatula

e beosztasos pipetta

e beosztdsos mérShenger

e Bichner-tolcsér

A laboratériumi eljaras

Két kiilonb6z6 szintézis létezik. Az elsé nagyobb mennyiségli vegylilet el6allitasat teszi lehetévé, mint a
masodik.

A kovetkez6 reakciét hasznaljak a kereskedelmi forgalomban megtalalhatd anyag elGallitasahoz:
4FeCl3e 6H,0 + 3K4[Fe(CN)s] ® 3H20— Fed[Fe(CN)e]s + 12KCl

A kapott csapadékot szlirni sziikséges.
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1. szintézis:
I. 2:1 sztochiometrikus arany a FeCls és a K4 [Fe(CN)e] kozott.
. 2,6 g FeCls-t feloldunk 10 ml desztillalt vizben.
[ll. 1,0 g K4[Fe(CN)g]-ot feloldunk 10 ml desztillalt vizben.
IV. A két oldatot 6sszekevertik, és kék szinli csapadékot kaptunk (berlini kék).
2. szintézis:
I. 1:1 sztochiometrikus arany a FeCls és a K4 [Fe(CN)e] koz0ott.

II. Ugyanaz a mddszertan, mint az elsG, de C¢HsO; hozzdadasaval.

A legjobb szintézis az, ahol a reagensek sztochiometrikus aranya 2:1 (FeCls és K4[Fe(CN)g]).

e 2,6 g FeCls-t feloldunk 10 ml desztillalt vizben.

o 1,0 g Ks[Fe(CN)e]-ot feloldunk 10 ml desztillalt vizben.

e A két oldatot 6sszekeverve kék szin(i csapadék jelenik meg az oldatban (berlini kék).
e ElGkészitjiik a papirszlir6t a Blichner-tolcsérbe vald helyezéshez.

e A kapott csapadékot Blichner tolcsérrel lesz(rjlk.

o A kék csapadékot kinyerjik (berlini kék).

e A csapadékot hagyjuk megszaradni, miel6tt a 2. modullal folytatjuk.

Biztonsagi figyelmeztetések ‘:

///////

A FeCl; mard hatdsu, ezért a b6r- és szem karosodasat is okozhat. A kisérlet végzése soran védbkesztydit és
védbszemiveget kell hasznalni.

Szamitasok (opcionalis: a korabbi fogalmak felfrissitésére)

Erdekes lehet egy bizonyos mennyiség(i berlini kék elGéllitdsdhoz szilkséges reagensmennyiség és a szintézis
hozamanak kiszamitasa. Ebben az esetben az értékelésben egy erre a szamitasra vonatkozd gyakorlatot is be
kell iktatni.

A kinyert berlini kék tomege: ......... g (tényleges tomeg)
mol FeCls - 6H,0 =

mol K4[Fe(CN)s]-:3H,0 =

mol Fes[Fe(CN)e]s =

g Feyq[Fe(CN)6ls = (elméleti tomeg)

A berlini kék elméleti tomege (amelyet a reakcidarany szamitasaival kellett megkapni): ........ g
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A reakcio szazalékos hozama = tényleges tomeg / elméleti tomeg * 100

Kovetkeztetések

A berlini kéknek ez a fajta szintézise magas hozamot eredményez és alacsony a kéltsége.
A kapott termék fémek vizb6l torténd kinyerésére hasznalhato.
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