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2. Modul

Cél: ioncsere
Bevezetés

Anioncsere

A kémiaban kilonboz6 tipusu kotések ismertek az atomok kozott. Az egyik az ionos kotés, amely részt
vesz a sOk képz6désében. Az elsé kisérletb6l tudjuk, hogy az oldott ionok a kémiai reakcidkban a
kiinduldsi anyagoktdl eltér6 anyagokat képezhetnek. Az ioncserél6k olyan szerves anyagok, amelyek
ugyanerre képesek. Olyan iont tartalmaznak, amely kicserélhet6 egy masikra a szerves molekula tobbi
részének megvaltoztatasa nélkiil. Ebben a kisérletben a Lewatit TP 207 kationcserél6t hasznalnak a vas
és a réz elvdlasztasara.

Ez egy makropdrusos polimer anyag, apré golyécskak formajaban. A polimerhez gyengén savas, reaktiv
csoportok kotédnek, amelyek képesek szelektiven megkotni a fémionokat. Ezeknek az ugynevezett
komplexeknek a stabilitasa az ioncserél6be betoltott oldatok pH-értékétél fligg.

Szukséges anyagok és eszk6zok

Mennyiség (g)

Reagens vagy
koncentracioé (M)

Vas(ll)-szulfat- FeSO4x7H20  GHS 07 ¢ =0,02 mol
heptahidrat /liter
Réz(ll)-szulfat- Cu (ll) SO4 x5 GHS 07, ¢ =0,03 mol
pentahidrat H20 GHS 09 /liter
Lewatit TP 207 ca.50¢g
loncserélt viz H20
LTI K3 [(CN)6 ] néhany kristal
ferro(lll)cianid v v
L. . . GHS 05,
':I’:::°"'“mh'dr°x'd NH4O0H GHS 07, c=kb.25%
GHS 09
Kénsavoldat H2S04 GHS 07 c =1 mol /liter
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Anyagok és eszkozok listdja

e Elvdlasztd oszlop

e (Csepegtet( tolcsér

e Allvany bilincsekkel

e Kilonboz6 f6z6poharak

e a,Csapadék és kilugozas” részben emlitett anyagok

A laboratériumi eljaras
Torzsoldatok készitése
o Készitslik elS a szétvalasztani kivant fémsdk torzsoldatait az aldbbiak szerint:

e Mérjink be 0,03 mol CuS04 - 5H,0-t és 0,04 mol FeSO4 -7 H,0-t, és helyezziik mindkett6t egy 1
literes mér6lombikba. Toltslk fel a lombik térfogatanak korilbelil feléig higitott kénsavval (pH = 3),
és jol razzuk fel. Majd adjunk még tobb higitott kénsavat a tiszta oldathoz, amig el nem éri a lombik
jelolését. Ismét jol keverjlik 6ssze.

Szétvalasztas

A 150 ml-es gy(ijt6oldatot a kromatografids oszlop feletti allvanyhoz rogzitett csepegtet6tolcsérbe
ontjuk. Ezutan hagyjuk, hogy az oldat lassan (kb. 2 csepp/masodperc) csépdgjon az oszlopba. Ugy
allitsuk be a kimenetet, hogy a folyadékszint az oszlopban allandé maradjon, és a bemeneti front
parhuzamos legyen a fellilettel. Az eludatumot f6z6poharba gydijtjik.

Az oszlopot ezutan 500 ml ioncserélt vizzel 6blitjiik. Az ioncserélét 2 mol/liter kénsavval torténé
oblitéssel regeneraljuk, amig az ioncserélé elszinez6dést nem mutat, és ezt az eluatumot is egy
f6z6poharba gydijtjuk.

Az oszlopot ezutdn ionmentesitett vizzel pH semlegesre 6blitjlk.
Detektalasi reakcidk

1. Eludtum

Adjunk néhany csepp NH4OH-oldatot az els6 eluatum kortlbelll 2 ml-es mintdjahoz. Egy masodik
mintdt 6sszekeverink néhany kalium-ferricianid-kristallyal (1l).

2. Eluatum

Ugyanigy jarjunk el a masodik eluatum mintaival.
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Kérdések e |
1. Miért fontos a makropdrusos szerkezet az ioncseréhez?
2. Mi torténik az ioncserélé oszlopban, mi okozza a kék szint?

3. Mi torténik, ha NH,OH-oldatot adunk az elsé eluatumhoz?
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